











1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

11 INFORMATIONEN ZUM VERFAHRENSHANDBUCH

Dieses Verfahrenshandbuch beschreibt die Anwendung der Produkte fur die Sanierung
von Abwasserleitungen im Inhouse Bereich mit der Bezeichnung BeeCoating Verfahren. Es
ersetzt weder die Sicherheitsdatenblatter, technischen Merkblatter noch das Wartungsheft.

Kontakt: Bei Fragen bezlglich der Anwendung und Benutzung des BeeCoating
Verfahren steht lhnen das Support-Team der Polypipe unter folgenden
Kontaktdaten zur Verfligung:

\.  +4927133887700
= mail@polypipe-vertrieb.de

www.polypipe.de

Weitere Angaben zu den Produkten finden Sie auch in den technischen
Merkblattern und den Sicherheitsdatenblattern.

Zielgruppe: Als Zielgruppe werden Unternehmen aus den folgenden Fachbereichen
definiert: Abwassertechnik, Kanal- und Rohrsanierung, Umwelttechnik,
Rohrreinigung, Gebdudetechnik, Leckageortung usw.

Urheberrecht: Das Urheberrecht an diesem Verfahrenshandbuch verbleibt bei der
Polypipe GmbH. Das Anfertigen von Nachdrucken und Kopieren des
Inhaltes sind in Teilen oder im Ganzen, nur mit der schriftlichen
Zustimmung des Entwurfsverfassers erlaubt.

12 INFORMATION ZUM VERFAHREN

Es handelt sich um ein Verfahren =zur Sanierung von Entwasserungsleitungen
innerhalb  von Gebauden mit  der  Bezeichnung  ,BeeCoating  System®

Das System sollte nur von geschulten Anwender/innen genutzt werden. Die Anwendung
des Kartuschenharzes / Systemharzes RabbitResin erfolgt im BeeCoating Verfahren.
Die Komponenten A (Harz) und B (Harter) werden getrennt voneinander zum Spriihkopf
geflihrt, dort vermischt und gleichmaRig auf der Rohrinnenwand verteilt. Es sind min-
destens zwei Arbeitsvorgdange in verschiedenen Rotationsrichtungen durchzufiihren.
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Das BeeCoating Verfahren ist dazu bestimmt, Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden
zu reparieren und zu sanieren. Hierzu wird eine selbsttragende Polyurethanharzschicht in
das Rohrsystem eingebracht. Das BeeCoating Verfahren kann bei Nennweiten DN 40 bis DN
100 eingesetzt werden.

13 ANWENDUNGSBEREICH

Innenbeschichtung und Abdichtung von Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden
Innenbeschichtung und Abdichtung von Regenwasserleitungen innerhalb von Gebauden

Mit der Zwei- Komponente Beschichtung durfen Abwasserleitungen mit Kreisquerschnitten
in den Nennweiten von DN40O bis DN100 aus den Werkstoffen Beton, Stahlbeton, Steinzeug,
Gusseisen (SML-Rohre), asbestfreiem Faserzement, GFK, PP, PE und PVC saniert werden.
Darlber hinaus darf die Zwei- Komponenten- Beschichtung auch fur die zuvor sanierte
Abwasserleitung mit den Schlauchlinern der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr.
Z-42.3-499 saniert werden.

Die Zwei- Komponenten- Beschichtung eignet sich zur Reparatur bzw. Sanierung von Schaden
mit Abmessungen bis 10mm wie Fehlstellen, Radial- und Langsrissen, Korrosion, mechani-
schem Verschleils und Undichtigkeiten sowie deren Kombinationen und zum Verschluss von
nicht mehr benétigten Seitenzulaufen.

Der BeeCoater darf nur fur den Zweck, flr den er hergestellt wurde,
gebraucht werden. Jeder anderweitige Gebrauch ist nicht von der Polypipe
GmbH vorgesehen und kann den Benutzer/innen oder deren Umfeld
gefdhrden. Fur die Folgen bei nicht bestimmungsgemaliem Gebrauch ist
die Polypipe GmbH nicht haftbar.

14 DAS HARZSYSTEM

Bei dem Reaktionsharz mit der Bezeichnung RabbitResin handelt es sich um ein
2-Komponenten-Polyurethanharz. Das RabbitResin Polyurethanharz ist speziell auf die
Anforderungen der Maschine und der dazugehdrigen Bauteile sowie der zu beschichteten
Abwasserrohrtypen entwickelt worden. Um die Qualitat des Endproduktes sowie die Technik
des BeeCoaters nicht zu gefahrden oder zu beschadigen, darf die Maschine nicht mit anderen
Harzmaterialien betrieben werden.

Fur das Arbeiten mit dem 2-Komponenten Polyurethanharz RabbitResin
sind die Angaben der Sicherheitsdatenblatter zu befolgen.
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Die Sicherheitsdatenblatter des Polyurethanharzes RabbitResin kdénnen direkt Uber die
Polypipe GmbH bezogen werden.

Folgende Produkte werden im BeeCoater verwendet:
Polypipe RabbitResinGTO Harz Komp. A

Polypipe RabbitResin Harter Komp. B

141. LAGERUNG

Die Harzkartuschen sind nach Produktion bei Temperaturen zwischen +8 °C und +28 °C
in trockener Umgebung mindestens 6 Monate Lagerfahig. Das aufgedruckte Datum auf
der Kartusche entspricht dem Verfallsdatum. Die gleichen Anforderungen gelten fur den
Transport.

142  FEUCHTIGKEIT

RabbitResin Polyurethanharz ist empfindlich gegen jegliche Feuchtigkeit. Daher ist sicherzu-
stellen, dass alle Druckluft-fiihrenden Komponenten trocken sind und nur mit getrockneter
Druckluft betrieben werden.

1.5 AUSSTATTUNG POLYPIPE COATING SYSTEM

Fir das Polypipe Beschichtungsverfahren sind folgende Gerate und Materialien erforderlich:
BeeCoater / Maschinentechnik
Schlauchpaket und Zentrierringe fiir die unterschiedlichen Rohrdurchmesser
Original Polypipe Sprihkopf links und rechts rotierend mit original Polypipe Zwangsmischer.
Kompressor mit Vorfiltern und Druckluftschlauchen.
Kaltetrockner zur Produktion von getrockneter Druckluft.
Polypipe Burstentechnik, z.B. zur Vorsanierung von Muffen, Fehlstellungen und Langsrissen.
Stromversorgung
2-Komponenten-Polyurethanharz Kartuschen ,BeeCoater Harz&Harter GTO*
Gerate zur visuellen Priifung z.B. MinCord XL mit TC23 (Vor- und Riickwartsansicht)
Gerate zur Reinigung
Warmluft Gebldse zur Trocknung der Rohrleitungen

Pneumatische Blasen zur Absperrung von Rohrleitungen
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- Reinigungsmittel, Reinigungsbuirsten, verstellbare Reinigungsketten, Tellerketten,
Schleifpads, Wasserschlauch

- Personliche Schutzausristung

- Handwerkzeug

- Bohrmaschine

- Gerate zur Reinigung flr kleine Nennweiten

- Polypipe Reparatursystem zur partiellen Reparatur vor der Sanierung

Bestehend aus: Packer, Silikonblasen, Druckluftsteuerung, Doppelkartuschen Harzsystem mit

Druckluftpresse und Zwangsmischer, sowie individuell zugeschnittenem Tragermaterial.

1.6 SICHERHEITSHINWEISE

Der BeeCoater darf nicht benutzt werden, bevor die
Betriebsanleitung von dem Benutzer/in vollstandig
durchgelesen und verstanden wurde. Bedienen Sie den
BeeCoater nur, wenn Sie Kenntnisse erworben haben aus
der Bedienungsanleitung und dem Schulungsseminar, den
Sicherheitsdatenblattern des verwendeten RabbitResin
Harzes und von dem/der Arbeitgeber/in gestellten
Gesundheit und Sicherheitsvorschriften .

Soweit es notwendig oder durch Vorschriften erfor-
derlich ist, muss der/die Benutzer/in personliche
Schutzausriistungen verwenden. Dazu zahlen Atemschutz,
Gesichtsschutz, Handschutz und Gehorschutz. Zusatzlich
zur Betriebsanleitung mussen allgemein gliltige gesetzli-
che Vorschriften und andere verbindliche Regelungen hin-
sichtlich Unfallverhitung und Umweltschutz eingehalten
werden. Hiermit sind auch z.B. Regelungen flir den Umgang
mit gefahrlichen Stoffen und personlicher Schutzausriistung
gemeint.

Verandern Sie in keinem Fall ohne schriftliche Genehmi-
gungen der Polypipe GmbH die Sicherheitsvorrichtungen
und nehmen Sie ohne schriftliche Genehmigung der Polypipe
GmbH keine Anderungen am BeeCoater oder Zubehor
vor, die die Sicherheit nachteilig beeinflussen kénnten. Bei
Zuwiderhandlungen erlischt jegliche Verantwortlichkeit der
Polypipe GmbH.
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17 SCHULUNG UND ANWENDUNG

Setzen Sie ausschliel3lich von der Polypipe GmbH geschultes und eingewiesenes Personal ein
und definieren Sie die Befugnisse des Personals fur die Bedienung, Ausristung, Wartung und
Reparatur am BeeCoater klar und deutlich.

Bestimmen Sie die Verantwortung des/der Benutzer/in und gestatten Sieihm, die Anweisungen
von Dritten, die gegen die Sicherheitsregeln verstol3en, zu verweigern.

Der regelméaRige Austausch und die Uberwachung der Kenntnisse der jeweiligen Benutzer/
innen nach der Polypipe Schulung sind von der Leitung der Ausfihrungsfirma zu garantieren.

Die Polypipe Schulung umfasst folgende Inhalte:
Kenntnisse BeeCoater
Vorbereitende Malinahmen u.a. Baustelleneinrichtung, Reinigung und Trocknung
der Rohrleitungen
Beschichtungsvorgang (Spriih- und Blrstvorgang)

Wartung und Pflege von Maschinentechnik und Zubehor

2.  DETAILS DER MASCHINENTECHNIK

21 BEECOATER

=

Kaltetrockner

Der Kaltetrockner entzieht der
Umgebungsluft die Feuchtigkeit durch
Kondensation. Er besitzt rlckseitig zwei
Schlauchanschlisse, wovon einer die
eingehende Luft vom Kompressor kom-
mend aufnimmt, einer den ausgehenden
Schlauch zum BeeCoater aufnimmt. Die
Anschlisse sind entsprechend gekenn-
zeichnet und so ausgefuhrt, einen richtigen
Anschluss immer zu gewdhrleisten.

Kompressor

Zum Betrieb gentigt ein Kompressor wel-
cher 83 L/min. bei 6 bar liefert. Unsere
Empfehlung ist der Kaeser premium Silent
130/10.
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Kolbendruck

BAR-Anzeige
Kolbendruck
BAR-Anzeige
Pegelstelle
NETZSCHALTER 77‘
Netzschalter
Pdéirnqmeknnucx,‘ " (" ARBETSDRUCKD) s
o SPRUHKOPF | : TeDRuct Arbeitsdruck
Positionierdruck E ’ ot |

Sprithkopf 1,5 - 1,8 BAR

Yyl

00V, A

(o

Sprihkopf 0,5 BAR
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3. DIE MASCHINENTECHNIK

31 FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Taste 1: Kartuschenzylinder 1

Taste 2: Kartuschenzylinder 2

Taste 3: Positionierdruck

Taste 4: Arbeitsdruck

An/Aus

3.2  ALTERNATIVEN ZUR FERNBEDIENUNG

Sollte die Fernbedienung nicht zur Verflgung stehen, sind die gleichen Funktionen am
BeeCoater durch entsprechende Schalter auswahlbar.

Anleitung
Fernbedienung

Hinweis
Verbrauchsmaterial

Gefahrenhinweise
Arbeitsdruck

Kolben1& 2
AN/AUS

Positionierdruck

Drucklufteingang
max. 7 BAR
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Doppelkartusche 2
RabbitResin

Doppelkartusche 1
RabbitResin

DRUCKLUFTAUSGANG

SPRUHKOPF

[N

Druckluftausgang
sprihkopf
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3.3 SPRUH- UND BURSTENTECHNIK

4.  WARTUNG UND REPARATUR DER GERATE

Um die Qualitat des BeeCoater sowie dessen Zubehdr zu garantieren, missen Schaden und
Probleme umgehend an den technischen Support der Polypipe GmbH gemeldet werden.
Ebenfalls diirfen nur originale Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien (z.B. Harzsysteme) vom
Polypipe Coating System verwendet werden.

Die Polypipe Ubernimmt keine Verantwortung fur Schaden und Ausfalle an der Maschine
sowie Schdaden, die durch die Maschine und Zubehdr verursacht werden, wenn diese auf nicht
verwendete Originalprodukte, unzureichende Wartung oder mangelnde fachliche Kompetenz
des/ der Anwender/in zurlickzuftihren sind.

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die nicht von dem/der Anwender/in ausgefiihrt werden
dirfen und die nicht nach gemeinsamer Absprache mit dem technischen Support der
Polypipe GmbH erfolgen, sind unzulassig und dringend zu unterlassen. Bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die ausdrtcklich von dem/der Anwender/in ausgeflihrt werden dirfen
oder auf die direkte Weisung des technischen Supports der Polypipe GmbH erfolgen, sind die
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

5. VORBEREITUNG DER MASCHINENTECHNIK

Der BeeCoater ist mit 220 Volt Wechselspannung zu versorgen. Der zufiihrende Kompressor
sollte einen maximalen Ausgangsdruck von 7 Bar in die Maschine einspeisen. Der zwischen-
geschaltete Kaltetrockner ist einzuschalten, die Komponenten durch die mitgelieferten
Druckschlduche zu verbinden.

Die Fernbedienung durch dricken der Taste ON einschalten, ebenso den BeeCoater am
Gerat. Mittels des Druckreglers am BeeCoater ist der Arbeitsdruck unter 0,5 Bar zu bringen.
Vormontage des Schlauchpakets auf die erforderliche Lange, die fur die Sanierung benotigt
wird.

Polypipe GmbH
An den Weiden 23
D-57078 Siegen



51

EINSETZTEN DER BEECOATER HARZKARTUSCHEN

Nach Uberpriifung der Harzkartusche auf Unversehrtheit kann der Kartuschenverbinder mit
dem passenden Schlauchpaket und den Schnellkupplungen auf die Harzkartusche aufge-
steckt werden.

Die Kartusche wird mit der Scala im Blickfeld (B Komponente sichtbar) von oben biindig in
den BeeCoater eingeschoben. Durch stecken der Sicherungsblende wird garantiert, dass die
Kartusche nicht beim Betrieb verkantet. Der Sicherheitsdeckel kann nun geschlossen werden.

Vordricken von Harz und Harter in das vorbereitete, passend abgelangte Schlauchpaket. Der
Arbeitsdruck ist hierbei entsprechend anzupassen. Uberschiissiges Harz ist beim Austritt in
einem Behalter aufzufangen bis beide Flussigkeiten am Schlauchende austreten.
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Aus den 6/8 PA-Schldauchen kann das Schlauchpaket auf
die erforderliche Lange gefertigt werden. Hierzu werden
der A und B Schlauch mit Klebeband zu einer Einheit
verbunden.

Die Schnellverschlisse werden von den Kartuschen ent-
nommen und erneut bei den Kartuschenanschlissen
verwendet.

Die Ruckschlagventile sind in FlieRrichtung aufzu-
stecken (Kennzeichnung auf dem Bauteil). Nach den
Rickschlagventilen werden die Schlduche dann auf eine
gemeinsame Ldnge gebracht.
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An den Schlauchenden werden die Y-Schlauchverbinder (Bypass) so gesteckt, dass
jeweils die Komponente A und B aus beiden Kartuschen gebiindelt werden. Beide
Kartuschen verwenden so den gleichen Materialschlauch.

Beim Einsetzen der Harzkartuschen in den BeeCoater ist auf korrekten Sitz zu achten.
Die Sicherheitsverschliisse mussen hier Wiederstandslos vor die Kartuschen gleiten.

Zum Befullen des Schlauchpaketes sollte der Anpressdruck von unten hochgeregelt
werden. Dabei ist die FlieBgeschwindigkeit und damit die gewtinschte Materialmenge
am Schlauchaustritt leicht einstellbar. Uberschiissiges Harz wird so lange ausgepresst,
bis die BKomponente ebenfalls das Schlauchende erreicht hat. Hierzu sollte ein Behalter
bereit stehen, welcher das austretende Uberschiissige Harz aufnimmt.
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52  SCHLAUCHPAKET MIT SPRUHKOPFEINHEIT

Zur Vorbereitung des Sprihvorgangs wird der Sprihkopf
inklusive der originalen Polypipe Mischeinrichtung mit
den Schlauchenden der Komponenten A und B sowie der
Druckluft verbunden.

Der Zentrierring wird gemald des zu beschichteten
Rohrinnendurchmessers und des Rohrverlaufs ausgewahlt
und am Spruhkopf mittels der Madenschraube befestigt.

Durch den passend ausgewahlten Zentrierring wird die
Zentrierung des Spruhkopfes im Rohr gewahrleistet und
somit eine im Rohr umlaufende, gleichmalige Schichtdicke
erzielt.

521 KAMERAUBERWACHUNG

Zur Dokumentation unter Verwendung einer Kamera (z.B.
Rausch MinCord XL mit TC) mit Aufzeichnungsfunktion wird
zunachst der Ist-Zustand festgehalten. Nach der Reinigung
und vor der Sanierung sind Locher und Risse, welche vor der
Reinigung durch Ablagerungen und Inkrustationen nicht zu
erkennen waren, zu dokumentieren. Kurz vor der Sanierung
wird die gereinigte und getrocknete Leitung nochmals
dokumentiert.

5.2.2 DREHRICHTUNG SPRUHKOPF

DieDrehrichtungdes Spruhkopfskanndurchdas Austauschen
des Druckluftanschlusses mit der Madenschraube erfolgen.

523 DRUCKLUFTVERSORGUNG SPRUHKOPF

Zum Antrieb der Spruhkopfeist Drucklufterforderlich. Unsere
Empfehlung ist ein Kompressor, Typ Kaeser Premium Silent
130/10 oder vergleichbar. Ein Vorfilter sichert im Ausgang
des Kompressors die Sauberkeit der Luft und schutzt nach-
geschaltete Komponenten. Die Druckluftschlauche missen
innen trocken und sauber sein. Der zwischen Kompressor
und BeeCoater geschaltete Kaltetrockner, Typ Aircraft AD36,
kondensiert eventuelle Feuchtigkeit und sichert die trockene
Luft zum Betrieb des Spruhkopfes. Den Betriebsanleitungen
der Hersteller ist Folge zu leisten. Mitgeliefert werden vor-
konfektionierte Druckluftschlauche in passenden Langen,
die die einzelnen Baugruppen miteinander verbinden.
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524 VERSCHLIESSEN DES SCHLAUCHPAKETS

Die Verschlussstopfen ermdglichen das kurzzeitige Verschlie2en
des Schlauchpaket. Ein langer andauernder Verschluss ist hier
nicht vorgesehen und ist zu unterlassen.

6.  ABLAUF DES SANIERUNGSVERFAHRENS
61  VORBEREITUNG DES ARBEITSPLATZES AUF DER BAUSTELLE

Der Arbeitsbereich ist mit entsprechendem Abdeckmaterial vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen. Es muss gewahrleistet sein, dass kein Wasser wahrend der
Sanierungsarbeiten in die zu sanierende Abwasseranlage eindringen kann.

6.2 REINIGUNG DER ROHRLEITUNGEN

Die zu sanierende Abwasserleitung ist mit einer geeigneten Wasserstrahldise und in
Abhangigkeit von den vorhandenen Werkstoffen zu reinigen. Der Verschmutzungs- bzw.
Korrosionsgrad ist fur die Werkzeugauswahl z.B. verstellbare Reinigungsketten, Tellerketten
oder Schleifpanels zu berticksichtigen. Nach der Reinigung muss der Untergrund frei von allen
trennenden und geldsten Teilen, wie z.B. Staub, Ole, Fette, Fakalienreste und Inkrustationen
sein.

6.3 VORSANIERUNG

Sollten nach der Reinigung Risse oder Ldcher gréfRer als 10mm oder nicht mehr benctigte
Seitenzuldufe auftauchen, sind diese mit Reparaturmanschetten oder Glasfasermanschetten,
getrankt mit Polypipe Hutchen- und Reparaturharz, im Vorfeld der Sanierung zu reparieren/
zu verschlieRen.

Die zu verschlielende Schadstelle muss sauber sein undin Bild und Lage dokumentiert werden.
Es ist eine Manschette mit Abmessungen entsprechend der Nennweite so einzubauen, dass
die Breite und Lange des Schadens Uberdeckt wird. Mit einem nennweiten abhdangigen Packer
und der Polypipe Druck- und Vakuumbox unter Kontrolle einer Kamera ist die Manschette
auf der Innenseite des Rohrschadens zu platzieren. Die Manschette ist so beschaffen, dass
sie nach Druckbeaufschlagung des Packers an der zu verschlie3enden Stelle verbleibt. Nach
der Aushartung tragt die applizierte Manschette nicht auf und verbleibt im reparierten Rohr.
Die Manschette darf nicht im Bereich von Brandschutzeinrichtungen (Rohrabschottungen)
gesetzt werden. Die Manschette kann anschliel2end mit dem ,BeeCoating®- System beschich-
tet werden. Im Anschluss ist die Reparatur in Bild und Lage zu dokumentieren.
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6.4 TROCKNUNG

Das zu sanierende Rohr darf keine Restfeuchte aufweisen. Auch Muffen und Senken
mussen vollstandig getrocknet sein. Hierzu ist ein spezielles Heizgerat mit leistungsfahigem
Drucklifter zu verwenden.

6.5 DOKUMENTATION

Zur Dokumentation unter Verwendung einer Kamera (z.B. MinCord XL mit TC) mit
Aufzeichnungsfunktion wird zunachst der Ist-Zustand festgehalten. Nach der Reinigung und
vor der Sanierung sind Locher und Risse, welche vor der Reinigung durch Ablagerungen und
Inkrustationen nicht zu erkennen waren, zu dokumentieren. Kurz vor der Sanierung wird die
gereinigte und getrocknete Rohrleitung nochmals dokumentiert.

6.6  LAYERDICKEN

Das Beschichtungsverfahren mit dem Polypipe Coating System sieht 4-8 Beschichtungs-
vorgange vor. Die Anzahlder Sprithvorgdnge ist abhangig von der aufgetragenen Schichtstarke
bzw. der an der Kartuschenscala abzulesenden Materialmenge. Auf der oberen Seite des
BeeCoater befindet sich eine Tabelle der jeweiligen Verbrauchsmengen.

ROHRINNENDURCH- SCHICHTSTARKE KG /M
MESSER

40 MM 0.2MM 0.36
50MM 0.2MM 0.45
70MM 0.3MM 0.90
100MM 0.3MM 130

6.7 BESCHICHTUNGSVORGANG

Nach Dokumentation aller Baustellen- und
V : Rohrleitungsinformationen wird Uber die Fernbedienung
%\ : mit der Taste 3 der zuvor Uber den passenden
\ Drehpegelsteller eingestellte Positionierdruck von 0,4 bar
. aktiviert und der Anwender/in flhrt den Sprihkopf samt
K‘ Schlauchpaket und passendem Zentrierstern bis hinter die
: zu sanierende Stelle im Rohr ein. Nach der Positionierung
wird Uber die Taste 4 der Fernbedienung der zuvor einge-
stellte. Arbeitsdruck von 1.8 bar aktiviert, um danach mit
der Taste 1 oder 2 der Fernbedienung die entsprechende
Kartusche zu verarbeiten. Durch gleichmaRigen handi-
schen Rlckzug des Schlauchpaketes wird die Harzschicht
im Rohr aufgetragen. Die Drehrichtung des Sprihkopfes
ist nach jedem Durchgang zu verandern. Der Betrieb
mit zwei Kartuschen ist zum Endlosbetrieb vorgesehen.
Durch die im Schlauchpaket verbauten Ruckschlagventile
ist ein Ubertreten des Harz und Hartermaterials in die
jeweilig leere Kartusche ausgeschlossen. Hier ist die
Durchlassrichtung der Ruckschlage zu beachten, welche
als Piktogramm aufgedruckt ist.
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6.8 REINIGUNG SPRUHKOPF

Nach dem jeweiligen Beschichtungsvorgang wird der
Materialfluss von dem/der Anwender/in gestoppt, indem
erneut die jeweilige Taste 1 oder 2 der Fernbedienung
gedruckt wird. Die Harzkartusche wird entlastet, der
Materialtransport stoppt. Die Drehung des Spruhkopf
bleib aktiv, so wird eventuell austretendes Harzgemisch in
das Rohr ausgeworfen. Tritt kein Harzgemisch mehr aus
ist Taste 4 der Fernbedienung zu driicken um die Drehzahl
zu senken, so dass der Sprihkopf mit dem Finger ange-
halten werden kann um das gesamte Schlauchpaket aus
dem sanierten Rohr zu entnehmen.

In einem geeigneten Auffangbehalter wird anschliel3end
der Luftdruck erneut durch Taste 4 hochgefahren bis der
Spruhkopf wieder rotiert und eventuelles Harzgemisch
auswirft. Der Zentrierring wird mittels Inbusschlissel
wahrenddessen vom Spriihkopf entfernt.

Die Madenschraube, welche den Zwangsmischer fixiert,
liegt nun frei und wird mit einem Inbusschlissel gelost,
damit der Zwangsmischer aus dem Spruhkopf entnom-
men werden kann. Anschliel?end wird mittels PU- Pistole
der Reiniger in die Offnung gespriiht.

Wenn die Reinigung grundlich erfolgt ist, wird dem
Spruhkopf spezielles Sprihol Uber die Druckluftleitung
zugefuhrt. Die Reinigung kann beendet werden, wenn der
Spriihkopf sich bei niedrigem Druck (Positionierdruck)
wieder in Bewegung setzt. Nach jedem Sprihvorgang ist
dieser Ablauf zu wiederholen.

6.9 DIE TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit des RabbitResin Kartuschenharzes ist abhangig von der gespruhten
Schichtstarke und Umgebungstemperatur. Diese betragt zwischen 3 und 6 Minuten. Sobald
sich die Oberflache nicht mehr klebrig anflhlt, kann die nachste Schicht aufgetragen werden.
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610 VIDEODOKUMENTATION

Abschliel2end wird eine Kamerabefahrung in Fliel3richtung sowie entgegen der Fliel3richtung
mit Aufzeichnung durchgeflhrt, um die lickenlose Sanierung zu dokumentieren.

7. NACHGELAGERTE ARBEITEN

71 REINIGUNGSOFFNUNGEN

Die Deckel der Reinigungsoffnungen sind durch Einlegen von Folie auf der Innenseite des
Deckels von der Beschichtung zu trennen. Nach der Sanierung sind die Deckel zu entfernen
und die Beschichtung innerhalb der Offnung mittels eines geeigneten Werkzeugs zu entfer-
nen. Die Innenseite der Deckel sind ebenfalls zu beschichten oder durch rostfreie Deckel zu
ersetzen.

72 INBETRIEBNAHME VON SANIERTEN ABWASSERLEITUNGEN

Die mit RabbitResin sanierten Leitungen oder Leitungsabschnitte diirfen erst nach Ablauf der
Hdrtezeit wieder in Betrieb genommen werden.

Wasser-belastbar mit Temperaturen bis 20°C nach ca. 20 Minuten (z.B. Toilettenspulung)
Wasser-belastbar mit Temperaturen bis 40°C nach ca. 30 Minuten (z.B. Badewasser)

Wasser-belastbar mit Temperaturen bis 90°C nach ca. 60 Minuten (z.B. Kochwasser)

73 KENNZEICHNUNG DER SANIERTEN ABWASSERLEITUNGEN

Nachdem die Sanierung erfolgt ist, missen die folgenden Angaben gut sichtbar an der
Abwasserleitung angebracht werden:

Art der Sanierung

. . . ICH BIN SANIERT...
Bezeichnung des Leitungsabschnitts Polypipe

Coating System

N ennwe |te WIE?  RabbitResinGTO im RabbitCoating Verfahren
Wo? Kiichenstrang Wohnungen Westseite, Etage 1-5
Datum der Sanierung WAS? DN70

WANN? 01.01.2022

Ausfihrendes Unternehmen

WER?  Beispielfirma aus Berlin

1.4 REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG DER SANIERTEN ABWASSERLEITUNGEN

Die Rohrreinigung der sanierten Abwasserleitungen mittels Hochdruckspulung <100 bar darf
frihestens sieben Tage nach der Sanierung erfolgen. Es ist zu empfehlen, dass anschlie-
Rende Reinigungen zur Instandhaltung durch das Unternehmen ausgefuhrt werden, welches
die Sanierung durchgefuhrt hat. Auf abrasive Werkzeuge wie z.B. Reinigungsketten mit Widia
ist grundsatzlich zu verzichten.

Polypipe GmbH
An den Weiden 23
D-57078 Siegen
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8.  REINIGUNG DES BEECOATER UND ZUBEHOR
81  REINIGUNG BEECOATER

Die oberflachliche Reinigung des BeeCoater geschieht mit einem feuchten Tuch. Harz oder
Hdrter Ruckstande sind zeitnah mit passendem Reiniger zu entfernen.

8.2 ENTSORGUNG VON HARZ UND HARTER

Das Entsorgen von Harzkomponenten ist entsprechend der Angaben im
Datenblatt sowie den ortlich geltenden Vorschriften vorzunehmen.

Das Team der Polypipe GmbH wunscht gutes Gelingen!

Polypipe GmbH
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